Zawierce S.A.

i der Pruefbescheinigungen

SWIADECTWO ODBIORU 3.1 05.08.2011 ‘
INSPECTION CERTIFICATE 3.1
ABNAHMEPRUFZEUGNIS 3.1

A01 Zaktad wytworczy / Manufacturer’s works / Herstellerwerk [AD2 Rodzaj dokumentu kontiolnego 7 Type of mspection document 7

Z02.1 Data/Date/Datum [
Zawiercie

Nr zaméwienia klienta
Purchase order number
Kundenbestellnummer

Nr zlecenia, przydziatu
Order no.
Werksauftragsnummer

42.400 Zawierce AD3 Nr 7
Ul Prisudskiegs 62 =NEEN 0204, e
W emcpoland.com 30014231117208E231
AD6.1 Z06
- Partner Steel o, , .,
Purchaser 43-100 iAkoksw z ik .'W'Irgu - 7
Besteller. x 02 22%73’36 e
2L S e AN
CER{ly
EN IS0 20601
ADB 2 EN 1SO 14001
Adres wysytkowy. . PN-N 18001
Delivery addrass
Versandadresse « %
ABT A08 A10 11

Nr dowodu dostawy Nrwagonu, samochodu
No. of delivery note

Verandanzeige nr Wagen nr

WYSZCZEGOLNIENIE ZAMOWIENIA  ORDER SPECIFICATION / SPEZIFIKATION DER BESTELLUNG

Kod wyrobu / Product code / Produktcode

30014231

PZ_14_B500SP_12,00

801, B09-B11,804 Opis wyrobu / Product descriplion / Spezifikation der Produkt

Wyrob/Product/Product:
Wymiar/Dimensions/Dimensions

Prety zebrowane BS00SP /Rebars B5S00SP /Betenstahl B500SP

14,00 mm 12,00 m
Proces wytwarzania/Manufacturing Process/Herstellverfatren-

PROCES QTB/QTB PROCESS

[ BO3 B02 | BO7 B0O8 812 813
Norma przedmictowa Norma klasyfikacyjna MNorma wymiarowa Oznaczenie stali Nr wytopu Liczba sztuk Masa teoretyczna Masa rzeczywista
A subject standard Classifications standards Dimensional standards Steel designation Heat number | Number of pieces | Theoretical mass Actual mass
Sachnorm Materialnorm Massnorm Stahlsortekennzeichnung Schmelze-nr Stuckzahl [Theoretische masse Istmasse
kgl [kg]
PN-H-93220 PN-H-93220 PN-H-93220
AT-15-6740/2005 AT-15-6740/2005 B500SP 117208 19 R Ean
C71 SKEAD CHEMICZNY / CHEMICAL COMPOSITION / CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG
BO7 807 1 N =
Nr wytopo Nr partu (o] Mn Si P S Cr Ni Cu Al Mo Sn
Heat number Bateh number o o % o, o o 9 o % 9 o,
Schmelze-nr Fartie NrM. e B % % ) 7, 4 e o % A
117208 117208E231 0,21 1,00 0.18 0,019 0,018 0,08 0,08 0,26 l 0,004 I 0,013 0,020
C71 SKEAD CHEMICZNY / CHEMICAL COMPOSITION / CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG
N4 Ti B Zn CE N Pb Alm Bqg/g Nb zr ]
% Yo Yo % % Yo Yo Yo Yo % %
0,003 0,000 0,0000 0,017 0,41 0.0112 ’ 0,002 0,00 0,002 i
BADANIA MECHANICZNE / MECHANICAL TESTS / MECHANISCHE UNTERSUCHUNGEN
Proba rozciagania / Tensilc test 7 Zogprobe
B80S
cra ci7 5 3
5 €15 Kwalifikacyjna obrobka (ciepina) {Re.rzecz /Re.nom ) Siczy cis c20
o1 P zenie ol Y ol sl Wspotczyanik 1 Cc19
R T - I e o escrsrom | SRS\ Moes e ot | oo
(MPa) [MPa) ALl Venangerung of (Re.is1/Re nenn ) Relative ob area [Tye o rgeuicht EE"-_“ ey Rebend test
fung Agt (%] Referenz (warme) behandlung von Bezogene [al 1€9EN 1881 g e geversuch
Z1%] Probenabschnitten A p;-e'r‘;ﬂache
1 541 630 21,1 11,8 1,18 0,083 1,184 Pozytyw | Pozytyw
2 577 672 20,6 11,3 1,16 0,083 1,188 Pozytyw | Pozytyw
3 559 644 20,9 11,6 1,15 0,083 1,185 Pozytyw | Pozytyw
4 528 627 21,5 12,3 119 0,083 1,186 Pozytyw | Pozytyw
5
6
T
8




